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Laboratoire

RAPPORT D'ANALYSE

ECHANTILLON

. 1 sachet contenant une poudre métallique, identifié « Poudre de Cuivre »

MANDAT ET MÉTHODOLOGIE

. Détermination de la répartition de la taille des particules par granulométrie laser selon
Malvern.

RÉSULTATS

Granulométrie laser selon Malvern

Echantillon
Répartition de la taille des particules

10 % v/v * 50% v/v * 90% v/v *

Poudre du cuivre 11. 5 pm 23. 6 |jm 44. 5 pm

* des particules sont inférieures à ...

Histogramme et Passant
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CONCLUSION

La taille moyenne des particules est de 23.6 pm.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

//J?... -/y../

Maël Jean-Mairet

Responsable de département
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Isaline Perrenoud

Collaboratrice technique

NB Les résultats contenus dans ce rapport ne concernent que les pièces soumises à l'examen.
Une reproduction partielle de ce rapport ne pourra être effectuée sans notre accord.
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